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Rapport de mission de repérage des enrobés contenant de l'amiante (et 
HAP) avant réalisation de travaux  

Norme NFX 46-102 ou norme NFX 46-020 (cas des voiries privées desservant des immeubles bâtis) - Décret 2017-899 du 09/05/2017 relatif au repérage de 
l'amiante avant certaines opérations  - Circulaire du 15 mai 2013  -  Décret N°2012-639 du 04/05/2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante 

  

A INFORMATIONS GENERALES 

A.1 DESIGNATION DU BATIMENT 

Nature de voirie : Voiries Privée  

Zone / Lieu :  Voiries Privée   

Référence Cadastrale : Non communiquée  

Adresse : Groupe Scolaire Gustave Ribaud  23 allée de 
l’Ermitage  77600  CONCHES-SUR-
GONDOIRE  

 

Propriété de:  MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE  
Rue du Fort du Bois  

 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE  

A.2  DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE 

Nom : MAIRIE DE CONCHES SUR 
GONDOIRE  

Adresse : Rue du Fort du Bois  

 77600 CONCHES-SUR-GONDOIRE  

Qualité :  

Documents remis : Plan  

Moyens mis à 
disposition : 

Néant  

A.3 EXECUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 
126395 20.11.24 A  

Date de commande : 13/11/2024  

Le repérage a été réalisé le(s) : 20/11/2024  

Par : CABROLIER Grégory  

Date d’émission du rapport : 10/12/2024 
 

Accompagnateur :  Aucun  

Organisme d’assurance 
professionnelle :  

AXA France IARD  

Adresse assurance :  

N° de contrat d’assurance : 10583929904  

Date de validité Assurance : 31/12/2024  

Laboratoires en charge des analyses :  

Laboratoire Adresse N° d’accréditation 

Eurofins Lab 
Environment 

Testing Portugal, 
Unipessoal Lda. 

Rua Monte de Além, 62 4580-733 
Paredes, Portugal   

IPAC L0705 

 

 

B 

Signature Date d’établissement du rapport : 
Fait à Marne-la-Vallée - Cedex 4  le 10/12/2024  
Cabinet : FMDC DIAGNOSTICS  
Nom du responsable : CREPIN  David  
Nom du diagnostiqueur : CABROLIER  Grégory  

 

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. 
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C.1 Programme de Travaux 

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit : 

Intitulé  

Réfection des enrobés  

 

 

E CONCLUSION(S) 

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n’a pas été repéré de matériaux et produits 
contenant de l'amiante  
 
Sur l’ensemble des sondages réalisés, la teneur en HAP* ne dépasse pas le seuil de 50 mg/kg de matière 
sèche ; La réutilisation à chaud ou à froid des enrobés est possible ou un stockage en ISDI (Installations 
de stockage de déchets inertes).  

 

 

 

Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles 
de contenir de l’amiante : après analyse, ils ne contiennent pas d’amiante : 
 

N
° 

L
o

c
a
li

s
. 

Localisation Zone / Lieu 

C
o

o
rd

o
n

n
é

e
s
 

G
P

S
 

Elément 

ré
fé

re
n

c
e
 d

u
 

p
ré

lè
v
e
m

e
n

t 

Matériau / Produit 

1 Chaussée n°1 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur gondoir 

48.862784, 

2.717841 
Carotte d'enrobé C001 Enrobé bitumineux 

2 Chaussée n°2 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur gondoir 

48.862788, 

2.717819 
Carotte d'enrobé C002 Enrobé bitumineux 

3 Chaussée n°3 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur gondoir 

48.862781, 

2.717683 
Carotte d'enrobé C003 Enrobé bitumineux 

4 Chaussée n°4 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur gondoir 

48.862780, 

2.717640 
Carotte d'enrobé C004 Enrobé bitumineux 

5 Chaussée n°5 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur gondoir 

48.862773, 

2.717401 
Carotte d'enrobé C005 Enrobé bitumineux 
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Dans le cadre de la mission décrit en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant 
des HAP selon les teneurs suivantes : 
 

N
° 

L
o

c
a
li

s
. 

Localisation Zone / Lieu 

C
o

o
rd

o
n

n
é

e
s
 

G
P

S
 

Elément 

ré
fé

re
n

c
e
 d

u
 

p
ré

lè
v
e
m

e
n

t 

Matériau / Produit Résultat 
Critère de 
décision 

1 Chaussée n°1 

groupe 
scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur 

gondoir 

48.862784, 

2.717841 

Carotte 
d'enrobé 

C001 Enrobé bitumineux 

Seuil de 0 à 
50mg/kg; La 

réutilisation à 
chaud ou à 
froid des 

enrobés est 
possible ou 
un stockage 

en ISDI 
(Installations 
de stockage 
de déchets 

inertes). 

Résultat 
d’analyse 

2 Chaussée n°2 

groupe 
scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur 

gondoir 

48.862788, 

2.717819 

Carotte 
d'enrobé 

C002 Enrobé bitumineux 

Seuil de 0 à 
50mg/kg; La 

réutilisation à 
chaud ou à 
froid des 

enrobés est 
possible ou 
un stockage 

en ISDI 
(Installations 
de stockage 
de déchets 

inertes). 

Résultat 
d’analyse 

3 Chaussée n°3 

groupe 
scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur 

gondoir 

48.862781, 

2.717683 

Carotte 
d'enrobé 

C003 Enrobé bitumineux 

Seuil de 0 à 
50mg/kg; La 

réutilisation à 
chaud ou à 
froid des 

enrobés est 
possible ou 
un stockage 

en ISDI 
(Installations 
de stockage 
de déchets 

inertes). 

Résultat 
d’analyse 

4 Chaussée n°4 

groupe 
scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur 

gondoir 

48.862780, 

2.717640 

Carotte 
d'enrobé 

C004 Enrobé bitumineux 

Seuil de 0 à 
50mg/kg; La 

réutilisation à 
chaud ou à 
froid des 

enrobés est 
possible ou 
un stockage 

en ISDI 
(Installations 
de stockage 
de déchets 

inertes). 

Résultat 
d’analyse 

5 Chaussée n°5 

groupe 
scolaire G 

Ribaux 77600 
Conches sur 

gondoir 

48.862773, 

2.717401 

Carotte 
d'enrobé 

C005 Enrobé bitumineux 

Seuil de 0 à 
50mg/kg; La 

réutilisation à 
chaud ou à 
froid des 

enrobés est 
possible ou 
un stockage 

en ISDI 
(Installations 
de stockage 
de déchets 

inertes). 

Résultat 
d’analyse 

 

*HAP : hydrocarbures aromatiques polycycliques 
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F CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
 

Date du repérage : 20/11/2024  
 
• Objectif de la mission 
Le présent rapport et le repérage liés, va permettre au donneur d’Ordre d’identifier la présence (ou non) d’amiante et d’HAP 
dans les différents matériaux ou produits qui seront impactés par les travaux prévus par ce dernier. 
En fonction des résultats, les travaux devront être adaptés afin de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et de 
l’environnement. Pour ce faire, le donneur d’ordre devra transmettre ce présent rapport aux différentes entreprises de travaux. 
• Identification des sondages et prélèvements 
Le nombre et la localisation des différents prélèvements ont été déterminés à partir de : 
- La localisation, l’étendue et la nature des travaux prévus et communiqués par le donneur d’ordre 
- Les informations (rapports antérieurs par exemple) avérées sur la présence d’amiante et d’HAP déjà connues 
- Les tableaux normatifs suivant (en fonction du type de voies) 
 Extrait - Annexe A.1 - Norme NFX46-102 Repérage amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante 
dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux divers — Mission et méthodologie 
Extrait – Annexe A.1 - Norme NFX46-020 Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante 
dans les immeubles bâti – Applicable pour les voiries privées 
•  Techniques de sondages et prélèvements 
 Les prélèvements appelés carottages sont réalisés via une carotteuse électrique.  
Etant donné le risque potentiel d’inhalation de fibres d’amiante pour l’opérateur et son environnement, le carottage est réalisé 
selon un mode opératoire SS4 validé avec procédure de décontamination des opérateurs et outils.  
Ainsi le prélèvement est réalisé avec aspersion d’eau en continu. Les différents points de prélèvements sont neutralisés par 
application d’un enrobé à froid. Les opérateurs sont équipés des différentes protections individuelles et collectives.  L’ensemble 
de ces techniques permettent de limiter l’empoussièrement et la contamination potentielle. 
Les différents autre risques sont également pris en compte (risque routier, risque de chute, …) par l’opérateur lors de la 
préparation et la réalisation de l’intervention.  
Les prélèvements sont rattachés aux différentes zones d’enrobés observées et l’opérateur procède à la séparation physique 
des différentes couches d’enrobé prélevées. Les couches sont alors mesurées, doubles ensachées et identifiées et envoyer en 
analyse avec leur fiche d’accompagnement. 
L’ensemble des différentes informations nécessaires à la rédaction du présent rapport sont relevés par l’opérateur lors de son 
intervention. 
Test Pak-Marker : 
S’il est demandé à la commande, l’opérateur procédera au test via le spray (et la lampe) prévu à cet effet et prendra en photo le 
résultat. 
• Analyse et conclusion 
Les analyses sont effectuées dans des laboratoires accrédités pour les domaines demandés. Le laboratoire remet des PV 
d’analyse indiquant pour chaque essai réalisé, sur chaque couche d’enrobé, la présence d’amiante (ou non) dans le liant et/ou 
dans les granulats. En cas de résultat amiante négatif, le laboratoire procède à la quantification des HAP en milligramme par 
kilogramme de matière sèche. 
Les conclusions du présent rapport sont déterminées à partir : 
- Des résultats d’Analyses des matériaux et produits prélevés lors de l’intervention permettant de déterminer la présence 
d’Amiante et le taux de HAP dans les différentes couches de l’enrobés. 
- Des rapports déjà existant concernant la zone de travaux prévue, communiqués par le donneur d’ordre 
- Des documents d’étude géologique et de constitution de l’enrobé présente dans la zone de travaux prévue  
 
Liste des écarts, adjonctions ou suppression d’information de la norme: 
 Néant  

 

G RAPPORTS PRECEDENTS 

Aucun rapport précédemment réalisé ne nous a été fourni 
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H RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
 

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS INSPECTES 
 

N
° 

L
o

c
a
li

s
. 

Localisation Zone / Lieu 

C
o

o
rd

o
n

n
é

e
s
 

G
P

S
 

Elément Matériau / Produit 
Résultat 
Amiante 

Résultat HAP 

1 Chaussée n°1 

groupe scolaire 
G Ribaux 77600 

Conches sur 
gondoir 

48.862784, 

2.717841 
Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux N 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La 
réutilisation à chaud ou à froid des 

enrobés est possible ou un 
stockage en ISDI (Installations de 

stockage de déchets inertes). 

2 Chaussée n°2 

groupe scolaire 
G Ribaux 77600 

Conches sur 
gondoir 

48.862788, 

2.717819 
Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux N 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La 
réutilisation à chaud ou à froid des 

enrobés est possible ou un 
stockage en ISDI (Installations de 

stockage de déchets inertes). 

3 Chaussée n°3 

groupe scolaire 
G Ribaux 77600 

Conches sur 
gondoir 

48.862781, 

2.717683 
Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux N 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La 
réutilisation à chaud ou à froid des 

enrobés est possible ou un 
stockage en ISDI (Installations de 

stockage de déchets inertes). 

4 Chaussée n°4 

groupe scolaire 
G Ribaux 77600 

Conches sur 
gondoir 

48.862780, 

2.717640 
Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux N 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La 
réutilisation à chaud ou à froid des 

enrobés est possible ou un 
stockage en ISDI (Installations de 

stockage de déchets inertes). 

5 Chaussée n°5 

groupe scolaire 
G Ribaux 77600 

Conches sur 
gondoir 

48.862773, 

2.717401 
Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux N 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La 
réutilisation à chaud ou à froid des 

enrobés est possible ou un 
stockage en ISDI (Installations de 

stockage de déchets inertes). 

 

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, SUR DECISION DE L’OPERATEUR 

 Néant 

 

LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE, APRES ANALYSE 

Néant 

   

LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L’AMIANTE, MAIS N’EN CONTENANT PAS 
 

N
° 

L
o

c
a
li

s
. 

Localisation  Zone / Lieu 

C
o

o
rd

o
n

n
é

e
s
 

G
P

S
 

Elément Matériau / Produit 
Critère(s) ayant 

permis de 
conclure 

1 Chaussée n°1 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 Conches 
sur gondoir 

48.862784, 

2.717841 Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux 

Résultat 
d’analyse (C001) 

2 Chaussée n°2 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 Conches 

sur gondoir 

48.862788, 

2.717819 Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux 

Résultat 
d’analyse (C002) 

3 Chaussée n°3 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 Conches 
sur gondoir 

48.862781, 

2.717683 Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux 

Résultat 
d’analyse (C003) 

4 Chaussée n°4 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 Conches 
sur gondoir 

48.862780, 

2.717640 Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux 

Résultat 
d’analyse (C004) 

5 Chaussée n°5 
groupe scolaire G 

Ribaux 77600 Conches 
sur gondoir 

48.862773, 

2.717401 Carotte d'enrobé Enrobé bitumineux 

Résultat 
d’analyse (C005) 
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LEGENDE   

Présence A : Amiante N : Non Amianté a? : Probabilité de présence d’Amiante 
 

COMMENTAIRES 

Néant  
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ANNEXE 1 – FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION 

 

PRELEVEMENT : C001  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 
MAIRIE DE CONCHES SUR 
GONDOIRE 126395 20.11.24 

groupe scolaire G Ribaux 77600 Conches sur gondoir - 
Chaussée n°1 

Carotte d'enrobé (48.862784, 

2.717841) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CABROLIER Grégory 20/11/2024 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La réutilisation à chaud ou à froid des enrobés est possible ou un stockage en ISDI 
(Installations de stockage de déchets inertes). 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

3 cm 
 

  

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

Resultats HAP 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

<0.4 
(prélèvement 

entier) 

GRANULATS 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

 

LIANT 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 
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PRELEVEMENT : C002  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 
MAIRIE DE CONCHES SUR 
GONDOIRE 126395 20.11.24 

groupe scolaire G Ribaux 77600 Conches sur gondoir - 
Chaussée n°2 

Carotte d'enrobé (48.862788, 

2.717819) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CABROLIER Grégory 20/11/2024 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La réutilisation à chaud ou à froid des enrobés est possible ou un stockage en ISDI 
(Installations de stockage de déchets inertes). 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

4 cm 
 

  

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

Resultats HAP 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

<0.4 
(prélèvement 

entier) 

GRANULATS 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

 

LIANT 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 
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PRELEVEMENT : C003  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 
MAIRIE DE CONCHES SUR 
GONDOIRE 126395 20.11.24 

groupe scolaire G Ribaux 77600 Conches sur gondoir - 
Chaussée n°3 

Carotte d'enrobé (48.862781, 

2.717683) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CABROLIER Grégory 20/11/2024 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La réutilisation à chaud ou à froid des enrobés est possible ou un stockage en ISDI 
(Installations de stockage de déchets inertes). 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

5 cm 
 

  

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

Resultats HAP 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

<0.4 
(prélèvement 

entier) 

GRANULATS 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

 

LIANT 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

 

 



Rapport N° : MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 126395 20.11.24 A  11/28 
 

  

PRELEVEMENT : C004  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 
MAIRIE DE CONCHES SUR 
GONDOIRE 126395 20.11.24 

groupe scolaire G Ribaux 77600 Conches sur gondoir - 
Chaussée n°4 

Carotte d'enrobé (48.862780, 

2.717640) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CABROLIER Grégory 20/11/2024 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La réutilisation à chaud ou à froid des enrobés est possible ou un stockage en ISDI 
(Installations de stockage de déchets inertes). 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

3 cm 
 

  

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

Resultats HAP 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

<0.4 
(prélèvement 

entier) 

GRANULATS 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

 

LIANT 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 
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PRELEVEMENT : C005  
Vue d’ensemble Emplacement 

  

  
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

MAIRIE DE CONCHES SUR GONDOIRE 
MAIRIE DE CONCHES SUR 
GONDOIRE 126395 20.11.24 

groupe scolaire G Ribaux 77600 Conches sur gondoir - 
Chaussée n°5 

Carotte d'enrobé (48.862773, 

2.717401) 

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

CABROLIER Grégory 20/11/2024 Enrobé bitumineux 

Résultat HAP 

Seuil de 0 à 50mg/kg; La réutilisation à chaud ou à froid des enrobés est possible ou un stockage en ISDI 
(Installations de stockage de déchets inertes). 

Résultat amiante 

absence d’amiante 

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT : 

Objet :  

Enrobé bitumineux 

Taille :  

5 cm 
 

  

DETAIL DES RESULTATS :  
 

Référence 
 

PV analyse 
Amiante  

 
Conclusion amiante 

PV analyse 
HAP  

 

Teneur HAP 
(mg/kg) 

Resultats HAP 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

<0.4 
(prélèvement 

entier) 

GRANULATS 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 

 

LIANT 
AR-24-EK-

059714-01|AR-24-
P-031731-01 

Fibres d'amiante non détectées 
AR-24-EK-

059714-01|AR-
24-P-031731-01 
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ANNEXE 2 – CROQUIS 

 
 



126395

CABROLIER Grégory

Maitrise d'ouvrage

Localisation des prélèvements et sondages et des zones
contenant de l'amiante

✘

groupe scolaire Gustave Ribaud 23 allée de l ermitage 77600 Conches sur Gondoire

20/11/2024

Voirie privée
PLAN

1

001

2

Adresse du projet

Etage

Zone
Type

EX'IM FMDC
DIAGNOSTICS

20 AVENUE CHRISTIAN
DOPPLER

77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS

ENTREPRISE

MAITRISE D'OUVRAGE

LEGENDES

MASSE

PLANCHE N°

INDICE N°

Numéro du dossier

Auteur du plan

Source du plan

LOCALISATION

PLANCHE DE REPERAGE
TECHNIQUE USUEL

Prélèvement d'enrobé ne contenant pas d'amiante

Prélèvement d'enrobé contenant de l'amiante

Amiante

Périmètre d'investigation

Date :

Zone d'enrobés contenant de l'amiante

Zone d'enrobés ne contenant pas d'amiante

C1C2C3C4C5



126395

CABROLIER Grégory

Maitrise d'ouvrage

Localisation des zones contenant des HAP

✘

groupe scolaire Gustave Ribaud 23 allée de l ermitage 77600 Conches sur Gondoire

20/11/2024

Voirie privée
PLAN

2

001

2

Adresse du projet

Etage

Zone
Type

EX'IM FMDC
DIAGNOSTICS

20 AVENUE CHRISTIAN
DOPPLER

77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS

ENTREPRISE

MAITRISE D'OUVRAGE

LEGENDES

MASSE

PLANCHE N°

INDICE N°

Numéro du dossier

Auteur du plan

Source du plan

LOCALISATION

PLANCHE DE REPERAGE
TECHNIQUE USUEL

HAP

0 à 50 mg/kg -> Réutilisation à chaud possible

50 à 500 mg/kg -> Réutilisation à froid possible

500 à 1000 mg/kg -> Stockage en classe 2

>1000 mg/kg -> Stockage en classe 1

Périmètre d'investigation

Date :

C1C2C3C4C5
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ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D’ANALYSES 
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ATTESTATION(S) 
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